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Введение

	Настоящая экзаменационная программа соответствует утвержденному паспорту научной специальности Обработка металлов давлением (шифр: 2.6.4). В основу программы положены следующие дисциплины: «Технология материалов», «Термодеформационные технологии получения металлов и сплавов с высокими эксплуотационными свойствами», «Актуальные проблемы термопластической обработки металлов и сплавов», а также программы соответствующих курсов лекций, читаемых на кафедре обработки металлов давлением. 



Вопросы по темам и дисциплинам

	ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ

1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов.
2 Физико-химия процессов и материалов.
3 Физико-химия наноматериалов.
4 Функциональные материалы.
5 Модифицирование поверхности и защита от коррозии.
6 Инжиниринг металлургического оборудования и технологий.
7 Металловедение цветных металлов и сплавов.
8 Технология минерального сырья.
9 Сплавы с памятью формы.
10 Производство изделий с наноструктурированным состоянием.
11 Обработка металлов давлением.
12 Металлургия цветных, редких и благородных металлов.
13 Теплофизика и экология металлургического производства.
14 Литейные технологии и перспективные материалы.
15 Металлургия вторичных ресурсов.
16 Экстракция черных металлов.
17 Теория пирометаллургических процессов.
18 Термохимия материалов и термодинамическое моделирование.
19 Теория и технология получения металлов и сплавов в различных металлургических агрегатах.
20 Математическое моделирование процессов получения металлов и сплавов в различных металлургических агрегатах.
21 Переработка техногенных материалов и вторичных ресурсов экологически чистыми технологиями.
22 Порошковая металлургия и композиционные материалы.

ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУОТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

1	Технологические параметры, определяющие структуру и механические свойства.
2	Деформационный режим прокатки на толстолистовых и широкополосовых станах.
3	Влияние деформационного режима на качество готового проката ( точность, микроструктуры, механические свойства). 
4	Температурный режим прокатки при производстве горячекатаной листовой стали.
5	Термическая обработка и операции отделки при производстве толстых листов
7	Особенности термомеханической обработки при горячей прокатке.
11	Требования к структуре и механическим свойствам холоднокатаной листовой стали.
12	Подготовительные операции к холодной прокатке листовой стали
13	Технологические параметры холодной прокатки. Деформационный и скоростной режимы.
14	Влияние деформационного режима холодной прокатки на структуру и механические свойства.
15	Особенности формирования структуры при отжиге в колпаковых печах и АНО.
16	Технико-экономические преимущества рекристаллизационного отжига в колпаковых печах с водородной атмосферой

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

1 Методика проектирования очага деформации прошивного стана
2 Анализ деформационных параметров процесса раскатки труб на непрерывном стане с двух- и трехвалковыми калибрами
3 Анализ энергосиловых параметров процесса раскатки труб на непрерывном стане
4 Анализ скоростных режимов раскатки труб на плавающей и контролируемо-перемещаемой оправках
5 Современный трубопрокатный агрегат для получения труб повышенной точности
6 Минитрубопрокатный агрегат для получения труб машиностроительного сортамента
7 Состав и расположение технологического оборудования для производства сварных труб малого и среднего  сортамента в линиях непрерывных ТЭСА.
8 Технология производства труб. Математическая модель очага формовки при получении труб непрерывной формовкой.
9 Скоростной и силовой режимы  работы формовочно-сварочного, редукционного и калибровочного станов
10 Особенности технологии в процессах формовки, сварки, калибровки, профилирования и редуцирования; методики расчета калибровки и рабочего инструмента специализированных станов ТЭСА
11 Оборудование для формовки, сварки, калибровки и редуцирования труб в линии ТЭСА. Расчётные методики оценки усилия формовки, калибровки и редуцирования.
12 Особенности различных способов сварки и подготовка сменной оснастки для сварки: ТВЧ;  АДС; контактной; индукционной; электронно-лучевой; плазменной.
13 Технология и оборудование литейно-прокатного комплекса производства трубных заготовок для горячекатаных труб. Виды металлургических дефектов.
14 Технология и оборудование производства листового проката для сварных труб. Виды металлургических дефектов.
15 Расчет и компоновка модуля для производства трубной заготовки на основе станов винтовой прокатки.
16 Технология производства осевых полых заготовок. Компьютерное моделирование очага деформации прошивного стана винтовой прокатки.
17 Современные технологии и оборудование для производства осесимметричных изделий (типа дисков, железнодорожных колес и др.).
18 Компьютерное моделирование очагов деформации при производстве осесимметричных изделий типа дисков и колес.
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