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Введение

	Настоящая экзаменационная программа соответствует утвержденному паспорту научной специальности Технология электрохимических процессов и защита от коррозии (шифр: 2.6.9). В основу программы положены следующие дисциплины: Металлургия серных, цветных и редких металлов, а также программы соответствующих курсов лекций, читаемых на кафедре Металлургии стали, новых производственных технологий и защиты металлов 



Вопросы по темам и дисциплинам

	Технология электрохимических процессов и защита от коррозии Коррозионная стойкость металлов и сплавов
1. Коррозионностойкие сплавы на основе железа. 
2. Классификация по составу и структуре. 
3. Назначение основных легирующих компонентов и роль примесей. 
4. Хромистые стали. Структура и коррозионная стойкость. Повышение стойкости хромистых сталей против газовой и электрохимической коррозии дополнительным легированием. 
5. Стандартные хромистые стали, их свойства и применение. 
6. Высокочистые ферритные стали, хромоникелевые аустенитные стали. Влияние содержания хрома, никеля, углерода и меди на структуру хромоникелевых сталей. 
7. Коррозионная стойкость сталей. 
8. Стандартные хромоникелевые стали, их особенности и применение. 
9. Локальные виды коррозии хромистых и хромоникелевых сталей: межкристаллитная, питтинговая, щелевая, коррозионное растрескивание. 
10. Коррозионностойкие чугуны. Легирование чугунов для повышения их стойкости против газовой и электрохимической коррозии. 
11. Классификация и области применения коррозионностойких чугунов. 
12. Перспективы повышения коррозионной стойкости сплавов на основе железа. 
13. Аустенитные стали (хромомарганцево-никелевые, хромомарганцевые). Нержавеющие стали повышенной прочности. 
14. Сплавы на основе железа и никеля. Двухслойные металлы. Коррозионная стойкость наиболее распространенных конструкционных цветных и благородных металлов. 
15. Электрохимическая коррозия меди и ее сплавов. Термодинамика процесса. 
Защитные покрытия
1. Защитные покрытия в системе противокоррозионной защиты. 
2. Классификация защитных покрытий по материалам, способу нанесения и механизму защитного действия. 
3. Подготовка поверхности металлов под покрытие. Классификация способов обработки поверхности металлов. 
4. Способы обработки поверхности металлов. 
5. Способы обезжиривания, травления и полирования металлов. 
6. Гальванический способ получения покрытий. 
7. Классификация и области применения гальванопокрытий для защиты от коррозии. 
8. Анодные и катодные покрытия. 
9. Гальванические покрытия из расплавленных солей. 
10. Химические способы получения покрытий из водных и расплавленных солевых электролитов. 
11. Диффузионный способ получения покрытий. 
12. Уравнения диффузии для расчета технологических параметров получения покрытий. Состав, особенности структуры и свойства коррозионно- и износостойких диффузионных покрытий. Напыление металлов (металлизация). 
13. Способы газотермического и плазменного напыления неметаллических и металлических покрытий. 
14. Способы вакуумного напыления металлов: термическое и катодное напыление, ионное осаждение (имплантация). 
15. Получение металлических и неметаллических покрытий погружением в расплав, наплавкой и оплавлением. 
16. Плакирование металлов прокаткой и взрывом. Лазерная обработка поверхности. 

Методы защиты от коррозии
1. Электрохимическая защита. Катодная защита. Принципы и эффективность метода. Катодные станции защиты. Исходные данные и методы расчета станции катодной защиты. 
2. Типы, расположение и расчет анодных заземлений. Пути совершенствования методов расчета катодной защиты. 
3. Протекторная защита. Сущность метода и его применение для защиты различного оборудования. Сфера действия протекторов, их расположение и размеры, материал, методы крепления. Основы проектирования протекторной защиты и пути ее совершенствования. 
4. Анодная защита, ее принципы и применение для металлов, склонных к пассивированию. 
5. Регуляторы потенциала и электроды сравнения. Основы проектирования и техническая реализация. 
6. Коррозия блуждающими токами. 
7. Предупреждение возникновения блуждающих токов. Принцип электродренажной защиты и ее практическое осуществление в случае анодного, катодного и меняющегося тока. 
8. Простой, поляризованный и усиленный дренаж. Защитные атмосферы. Принцип подбора защитных атмосфер. Классификация и характеристика защитных атмосфер для сталей и цветных металлов и сплавов. 
9. Методы, установки для создания и контроля состава защитных атмосфер. Техника безопасности при работе с защитными атмосферами. 
10. Методы уменьшения окисления металлов. Уменьшение содержания деполяризатора в электролитах. 
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